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Instrukcja uzytkowania donic z betonu

1. Cechy charakterystyczne
W naszej ofercie przedstawiamy wysokiej jakosci donice betonowe, ktére sie idealnie komponujg
z nowoczesnym stylem z soczystg zielenig i kolorem drewna. Eksponowana surowa powierzchnia kazdej
z donic, juz na etapie produkcji uzyskuje unikalny i niepowtarzalny wyglad, poniewaz jest formowana recznie.
Mozliwe sg réwniez miejscowe przebarwienia kolorystyczne oraz pory na powierzchni.
Wyzej wymienione cechy nie s wadami produktéw,
stanowig one odwzorowanie natury betonu architektonicznego.

2. Opis techniczny

Beton stosowany do produkcji donic spetnia normy wytrzymatosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci oraz
nasigkliwosci. Jako producent donic betonowych dbamy o kazdy detal naszych wyrobéw. Kazda donica jest
zabezpieczana poprzez impregnacje, co zapewnia dodatkowa odpornos¢ na nieagresywne zabrudzenia
i estetyczng trwato$¢ na dtugie lata. Donice nie s3 odporne na uszkodzenia spowodowane uderzeniami
ostrymi i ciezkimi przedmiotami.

3. Zasady uzytkowania

Prefabrykowane donice betonowe mogg by¢ stosowane na zewngatrz w srodowisku naturalnym lub wewnatrz
pomieszczen. Podtoze pod donicami musi by¢ utwardzone i ptaskie. Przy uktadaniu donic nalezy pamietac, aby
catg ptaszczyzng dna przylegaty do podtoza.

Aby donice stuzyty nam przez dtugie lata w idealnym stanie, nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e Odpowiednio dobrac¢ wielko$¢ donicy w stosunku do rozwoju systemu korzeniowego rosliny,

e Zadbaé o droznos$¢ otworu odptywowego, umozliwiajgcego odprowadzenie nadmiaru wody przez
caty okres uzytkowania,

e Uzupetni¢ donice ziemig w odpowiednich proporcjach wraz z zastosowaniem warstwy drenazowej
(ok 30%) w postaci przepuszczalnego kruszywa np. keramzytu,

e  Opcjonalnie zastosowaé¢ warstwe termoizolacyjng miedzy $cianami donicy, a wypetnieniem np.
folig izolacyjng kubetkowq. Zabieg ten zapewni ochrone systemu korzeniowego roslin przed
zmarznieciem oraz nadmiernym przesychaniem ziemi podczas wysokich temperatur.

e Do czyszczenia zabrudzen powierzchni donicy nalezy stosowa¢ miekkg szmatke, czystg wode lub
delikatny detergent. Nie wolno stosowac silnych srodkdw chemicznych oraz substancji, ktére mogga
wejs¢ w reakcje z betonem badz stosowanym impregnatem.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania czy
innych niepozadanych czynnosci zwigzanych z produktem.

4. Dostawa i przechowywanie

Przy odbiorze kupujacy powinien sprawdzi¢ stan dostarczonego produktu i niezwtocznie rozpakowad
przesytke.

W przypadku uszkodzenia donic podczas transportu klient wraz z kurierem musi stworzy¢ protokot szkody /
utylizacji donic, w przeciwnym wypadku nie moze przyja¢ produktu.

Wysytane donice betonowe zapakowane sg w folie strech, narozniki zabezpieczajgce oraz tasme do
bandowania.

Kupujgcy zobowigzany jest przed rozpoczeciem uzytkowania donic (ustawianie, uzupetnianie) zweryfikowac
jakos$¢ i zgodnos¢ wyrobu z zamowieniem.

Dtugotrwate zaleganie produktu w opakowaniu, bez odpowiedniej wentylacji powierzchni moze
spowodowac efekty niepozadane na sciankach donicy.
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